Quantendots als Fluoreszenz-Marker




Standardverfahren

Bekannt:
* Morphologie
e Genom

Interessant:

e Biochemische Prozesse
auf molekularer Ebene



Farbstoffe

 Organische
Farbstoffe

* Proteine
e Quantendots




Organische Farbstoffe - Fluoreszenz
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* Breiter Peak

* Rotauslaufer

 Beschranktes Anregungsspektrum
e Geringe Photostabilitat

* Phototoxizitat



Fluoreszenz von Quantendots
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o Kontinuierliche Absorption
e Symmetrische Emission
 Hohe Photostabilitat



Herstellunc

Zn [ZINc]
S [SULFUR]
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Funtionalisierunc
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Tumors

Injection
site







Gefahren:

Unbekannt:
e Langzeitwirkung
 Wirkung auf Gene



Zusammenfassunc

Fluoreszenz

Vergleich mit organischen Farbstoffen

Herstellung und Funktionalisierung

Anwendungen
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